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TSE YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU
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Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligi(305/2011/AB)
Construction Products Regulation(305/2011/EU)

ONAYLANMIS KURULUS : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

EN 13501-1 SINIFLANDIRMA RAPORU

EN 13501-1 CLASSIFICATION REPORT

Talep Eden - ERCIYES ALCI MADEN SANAYi VE TICARET A.S.

Applicant

Adresi - CATAKDERE MAH. MELIK CAD. KAYSERI MADEN BLOK NO: 300

Address TALAS/KAYSERI

Markasi, Ticari Modeli, Tipi . ERGIPS

Trade Mark, Commercial Model, Type

Uriin Tanimi - Isi/Ses Yalitimi igin Kompozit Levhalar ve Algi Levhalar igin Algi Esash
Yapistirici

Product description Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels

and gypsum boards

YANGINA TEPKI SINIFI

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

Al
Rapor Degerlendirme Tarihi : 4.10.2024
Report Assessment Date
Onaylayan
Approved
SENCER GUVEN Labgfatuyar
Laborato

Bu rapor 3 sayfadir ve kismen gogaltilamaz.
This report is composed of 3 pages and cannot be copied partiaily.
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1. Giris

Bu rapor TS EN 13501-1 standardinda sunulan agiklamalara ve tariflere uygun olarak degerlendirilen "ERGIPS" markali "Is1/Ses
Yahtimi i¢in Kompozit Levhalar ve Algr Levhalar igin Alg1 Esash Yapistiric1" iiriiniine ait yangmna tepki simiflandirmasi
unsurlarini igermektedir.

2. Smiflandiriimis Uriin Detaylar
2.1. Genel

Smiflandirmast yapilan iiriin, TS EN 14496: 2005 (EN 14496: 2005) standardina gdre iiretilen "ERGIPS" markal1 "Is)/Ses
Yalitimr igin Kompozit Levhalar ve Alg1 Levhalar i¢in Algi Esasli Yapistiric1” olarak tanimlanmustir.

2.2. Uriin Tanim

Uriiniin Genel Tanim Is1/Ses Yalitimi i¢in Kompozit Levhalar ve Alg1 Levhalar igin Alg1 Esashi Yapistirict
Marka ERGIPS
figili Teknik Belge(ler) TS EN 14496: 2005 (EN 14496: 2005)

Ayirt edici ve uygulamaya ozgii 6zellikler
3. Smiflandirmay Destekleyen Deney Raporlari ve Sonuglari

3.1. Raporlar
Asagidaki deney raporlari bu siniflandirmanin belirlenmesi i¢in esas teskil etmektedir.
Deney Raporu
Laboratuvar Sponsor Referans No Deney Metodu
Mal , ) ' 315831
TSE Yap1 Malzemeleri Yangin ve ERCIYES ALCI MADEN SANAYI VE
" I
Akustik Laboratuvar Mudirligi TICARET A.S. fiS ERCISE 1ilis2
10-24
o ) _ 315843
TSE \'(apl Malzemeleri Yanglrjve ERCIYES ALCI MADEN SANAYI VE TS ENISO 1716
Akustik Laboratuvar Midirligi TICARET A S. o

3.2. Sonuglar
Madde 3.1 de ifade edilen raporlarda sunulan deney sonuglari ve TS EN 13501-1 standardinda Al simifi igin belirtilen

siniflandirma Slgiitleri agagidaki tabloda gosterilmektedir.

Deney Sonuglari ve Degerlendirme
Deney
Deney Metodu Parametre
Sayist Siirekli degiskenlerin | Siirekli olmayan
ortalamasi degiskenler

Am < % 50 14,8 0
TS EN ISO 1182 AT <30°C 5 2,5 )
te=0s 0,0 (-)
TS EN ISO 1716 Qpes <2,0 MJ/kg 3 -0,101 -)
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4. Siniflandirma ve Dogrudan Uygulama Alam:

4.1. Siniflandirma Referansi
Bu siniflandirma TS EN 13501-1 standardi madde 11.8.1°e gére yapilmustir,

4.2. Siiflandirma
“ERGIPS” markali, “Isi/Ses Yahtimi igin Kompozit Levhalar ve Alg1 Levhalar igin Algi Esasli Yapistirict” {iriiniiniin yangin
karsisindaki davramisina bagli olarak belirlenen sinifi;

Al
Yangin Davranigi Duman Olusumu Alevli Damlaciklar
Al Smiflandirma yok Siniflandirma yok

YANGINA TEPKI SINIFI: Al

4.3. Uygulama Alam
Bu smiflandirma ayni formiilasyonla, ayni tipte iiretilmis ayni yogunluk ve ayni isimdeki triinler igin gegerlidir.

5.KISITLAMALAR
TS EN 13501-1 standard: yayinlandiginda, siniflandirma raporunun gegerlilik siiresi ile ilgili herhangi bir karar
bulunmamaktadir.

Bu rapora konu olan iiriine ilistirilen siniflandirma, iiretici tarafindan; PDDD sistem 3 baglaminda ve Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Konseyinin, yapt malzemelerinin pazarlanmasi i¢in harmonizasyon sartlarini ortaya koyan, 9 Mart 2011 tarihli,
305/2011/EU diizenlemesi altinda CE isaretlemesi kapsaminda uygunluk beyani amaciyla kullanilmaya uygundur.

Uretici, tiriin tasariminin, {iriiniin yangin performansim gelistirmeyi hedefleyen higbir belirli siireg, prosediir veya basamak (6m.
alev geciktirici katilmasi, organik igerifin sinirlandiriimasi veya dolgu malzemesi eklenmesi) igermedigini beyan etmistir ve bu
beyani dosyasinda bulunduracaktir. Sonug olarak, {iretici, sistem 3 baglaminda degerlendirme yapilmasinin uygun oldugu
sonucuna varmistir. Deney laboratuvari, dolayisi ile, uygun referanslar sunulmus olsa da iiretici tarafindan saglanan deney
numunesinin drneklenmesinde rol almamigtir. Bu nedenle, deney laboratuvari, deneye tabi tutulan numunelerin izlenebilirligi
konusunda sorumluluk almaz.
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